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Numerikus modell

lineáris, nem lineáris, képlékeny, 1. 

rendű elmélet, 2. rendű elmélet, stb.

Kísérleti

modell

valós léptékű,

nem valós léptékű, 

stb.

Mérnöki

modell

statika, szilárdságtan, 

rugalmasságtan, 

dinamika, stb.

Anyagjellemzők

homogén, inhomogén, izotróp, anizotrop

lineárisan rugalmas, nem lineárisan rugalmas,

képlékeny, viszkózus, reológiai jellemzők, stb.

Környezet

terhek, hatások, 

használati élettartam, 

teljesítőképesség, 

tartóssági kérdések, stb.

Mérethatás

„size effect”

Szerkezeti 

viselkedés

Vasbeton szerkezetek viselkedésének modellezése

Vasbetonszerkezetek                                                                                            10. Témakör – Betonfedés

EMAKOM Komplex Mérnöki Iroda, 4481 Nyíregyháza-Sóstóhegy Jánoshegy Lakópark 7.                                  Dr. Kovács Imre PhD ® Minden jog fenntartva!



Vasbetonszerkezetek                                                                                            10. Témakör – Betonfedés

(1)P A betonfedés a vasalás (beleértve - ha vannak ilyenek - az összekötő vasalást, a kengyeleket és a

kéregvasalást is) legközelebbi betonfelület felé eső felületének és a legközelebbi betonfelületnek a

távolsága.

MSZ 1992-1-1:2010,  4.4.1.1 Fejezet,   (1)P Bekezdés,   48. oldal

Fő acélbetét

Kengyel

Betonfedés

Betonfedés

Betonfedés gerenda vagy pillér (rúdszerkezet – 1D) esetén

Betonfedés – MSZ EN 1992-1-1:2010
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(1)P A betonfedés a vasalás (beleértve - ha vannak ilyenek - az összekötő vasalást, a kengyeleket és a

kéregvasalást is) legközelebbi betonfelület felé eső felületének és a legközelebbi betonfelületnek a

távolsága.

MSZ 1992-1-1:2010,  4.4.1.1 Fejezet,   (1)P Bekezdés,   48. oldal

Fő acélbetét

Kengyel

Betonfedés

Betonfedés

Betonfedés kéregvasalással ellátott gerenda vagy pillér (rúdszerkezet – 1D) esetén

Kéregvasalás

Betonfedés – MSZ EN 1992-1-1:2010
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(1)P A betonfedés a vasalás (beleértve - ha vannak ilyenek - az összekötő vasalást, a kengyeleket és a

kéregvasalást is) legközelebbi betonfelület felé eső felületének és a legközelebbi betonfelületnek a

távolsága.

MSZ 1992-1-1:2010,  4.4.1.1 Fejezet,   (1)P Bekezdés,   48. oldal

Fő 

acélbetét

Betonfedés

Betonfedés lemez, fal vagy héj szerkezet (felületszerkezet – 2D) esetén

Elosztó 

acélbetét

Betonfedés – MSZ EN 1992-1-1:2010
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(1)P A betonfedés a vasalás (beleértve - ha vannak ilyenek - az összekötő vasalást, a kengyeleket és a

kéregvasalást is) legközelebbi betonfelület felé eső felületének és a legközelebbi betonfelületnek a

távolsága.

(2)P A névleges betonfedést - Cnom - a terveken elő kell írni. Ez a Cmin minimális betonfedés és a

méreteltérések tervezéskor való figyelembevételét jelentő ΔCdev érték összege:

MSZ 1992-1-1:2010,  4.4.1.1 Fejezet,   (1)P Bekezdés,   48. oldal

devnom CCC  min

MSZ 1992-1-1:2010,  4.4.1.1 Fejezet,   (2)P Bekezdés,   48. oldal

Névleges betonfedés – Cnom
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(1)P A Cmin minimális betonfedést a következők miatt kell biztosítani:

o a tapadási erők biztonságos átadódása érdekében,

o az acél korrózióvédelme érdekében,

o a megfelelő tűzzel szembeni ellenállás érdekében,

MSZ 1992-1-1:2010,  4.4.1.2 Fejezet,   (1)P Bekezdés,   48. oldal

Minimális betonfedés – Cmin

devnom CCC  min

Tapadás

Acél korrózióvédelme

Tűzzel szembeni ellenállás

A méreteltérések 

tervezéskor történő 
figyelembe vétele
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(2)P A tapadási és a környezeti feltételeket egyaránt kielégítő Cmin értékek közül a nagyobbikat kell 

alkalmazni.

MSZ 1992-1-1:2010,  4.4.1.2 Fejezet,   (2)P Bekezdés,   48. oldal

Minimális betonfedés – Cmin
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
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C

C 

bCmin,

durCmin,

,durC

stdurC ,

adddurC ,

a tapadási követelmény miatt szükséges minimális betonfedés

a környezeti feltételek miatt szükséges minimális betonfedés

kiegészítő biztonsági paraméter

a minimális betonfedés csökkentése korrózióálló acél alkalmazása esetén

a minimális betonfedés csökkentése kiegészítő védelem alkalmazása esetén
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(2)P A tapadási és a környezeti feltételeket egyaránt kielégítő Cmin értékek közül a nagyobbikat kell 

alkalmazni.

MSZ 1992-1-1:2010,  4.4.1.2 Fejezet,   (2)P Bekezdés,   48. oldal

Tapadási követelmények miatt szükséges minimális betonfedés – Cmin,b
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max ,,,min,
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b

CCCC

C

C 

bCmin,

durCmin,

,durC

stdurC ,

adddurC ,

a tapadási követelmény miatt szükséges minimális betonfedés

a környezeti feltételek miatt szükséges minimális betonfedés

kiegészítő biztonsági paraméter

a minimális betonfedés csökkentése korrózióálló acél alkalmazása esetén

a minimális betonfedés csökkentése kiegészítő védelem alkalmazása esetén
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(3) A tapadási erők biztonságos átadódása és a beton megfelelő tömörségének biztosítása érdekében a

minimális betonfedés ne legyen kisebb, mint az MSZ EN 1992-1-1:2010 4.2. táblázatban szereplő Cmin,b

érték.

Tapadási követelmények miatt szükséges minimális betonfedés – Cmin,b

Acélbetétek elrendezése Cmin,b

Egyedi acélbetétek: Az acélbetéte átmérője, Ø [mm]

Csoportos acélbetétek: Ekvivalens átmérő, Øn [mm]

Amennyiben az adalékanyag névleges legnagyobb szemnagysága nagyobb mint 32 mm, Cmin,b
értékét 5 mm-rel növelni kell!

Egyedi 

acélbetét






Csoportos 

acélbetét n
n

n

mm55 bn n
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(2)P A tapadási és a környezeti feltételeket egyaránt kielégítő Cmin értékek közül a nagyobbikat kell 

alkalmazni.

MSZ 1992-1-1:2010,  4.4.1.2 Fejezet,   (2)P Bekezdés,   48. oldal

Környezeti feltételek miatt szükséges minimális betonfedés – Cmin,dur
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a tapadási követelmény miatt szükséges minimális betonfedés

a környezeti feltételek miatt szükséges minimális betonfedés

kiegészítő biztonsági paraméter

a minimális betonfedés csökkentése korrózióálló acél alkalmazása esetén

a minimális betonfedés csökkentése kiegészítő védelem alkalmazása esetén
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(5) A betonacélokra és a feszítőbetétekre vonatkozó minimális betonfedést normálszilárdságú beton esetén -

a környezeti osztályok és a szerkezeti kategóriák figyelembevételével - a Cmin.dur érték jelöli.

MEGJEGYZÉS: A tartószerkezetek osztályozása és a Cmin.dur adott tagországban alkalmazandó

értékei az ország nemzeti mellékletében találhatók meg. Az ajánlott szerkezeti osztály (50 év tervezési

élettartam figyelembevételével) az E melléklet szerinti előirányzott betonszilárdságok alkalmazása

esetén S4; a szerkezeti osztályok ajánlott módosításait a 4.3.N táblázat tartalmazza. Az ajánlott

legalacsonyabb szerkezeti osztály az S1. A Cmin,dur ajánlott értékeit (betonacélra) a 4.4.N és

(feszítőacélra) a 4.5.N táblázat tartalmazza.

Környezeti feltételek miatt szükséges minimális betonfedés – Cmin,dur

MSZ 1992-1-1:2010,  4.4.1.2 Fejezet,   (5) Bekezdés,   49. oldal
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Környezeti feltételek miatt szükséges minimális betonfedés – Cmin,dur

Környezeti követelmény: a Cmin,dur [mm] értékei

Szerkezeti 

osztály

MSZ EN 1992-1-1:2010

Környezeti osztály

X0 XC1 XC2

XC3

XC4 XD1

XS1

XD2

XS2

XD3

XS3

S1 10 10 10 15 20 25 30

S2 10 10 15 20 25 30 35

S3 10 10 20 25 30 35 40

S4 10 15 25 30 35 40 45

S5 15 20 30 35 40 45 50

S6 20 25 35 40 45 50 55

A Cmin,dur minimális betonfedés értékei; tartóssággal kapcsolatos követelmények az EN 10080 szerinti betonacélok esetén

MSZ 1992-1-1:2010,  4.4.1.2 Fejezet,   4.4.N Táblázat,   49. oldal
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Környezeti feltételek miatt szükséges minimális betonfedés – Cmin,dur

Környezeti követelmény: a Cmin,dur [mm] értékei

Szerkezeti 

osztály

MSZ EN 1992-1-1:2010

Környezeti osztály

X0 XC1 XC2

XC3

XC4 XD1

XS1

XD2

XS2

XD3

XS3

S1 10 15 20 25 30 35 40

S2 10 15 25 30 35 40 45

S3 10 20 30 35 40 45 50

S4 10 25 35 40 45 50 55

S5 15 30 40 45 50 55 60

S6 20 35 45 50 55 60 65

A Cmin,dur minimális betonfedés értékei; tartóssággal kapcsolatos követelmények feszítőacélok esetén

MSZ 1992-1-1:2010,  4.4.1.2 Fejezet,   4.5.N Táblázat,   50. oldal
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A tartószerkezetek ajánlott osztályozása – S1…S6 besorolás módosítása

A tartószerkezetek ajánlott osztályozása

MSZ 1992-1-1:2010,  4.4.1.2 Fejezet,   4.3.N Táblázat,   49. oldal

Szerkezeti osztály

Körülmények

Környezeti osztály

X0 XC1 XC2, 

XC3

XC4 XD1 XD2, 

XS1

XD3, XS2, 

XS3

100 éves tervezési élettartam 2-vel magasabb szerkezeti osztály

Szilárdsági osztály ≥ 30/37 ≥ 35/45 ≥ C40/50 ≥ C45/55

1-gyel alacsonyabb szerkezeti osztály

Felületszerkezetek esetén

(a vasalás helyzetét nem

befolyásolja az építési módszer)

1-gyel alacsonyabb szerkezeti osztály

Kiemelt szintű minőség-ellenőrzés a

betongyártás esetén
1-gyel alacsonyabb szerkezeti osztály
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A tartószerkezetek ajánlott osztályozása – S1…S6 besorolás módosítása

NA3.1.2.: A Cmin,dur értékét a 4.3.N, 4.4.N és 4.5.N táblázat alapján kell meghatározni. A szerkezeti

osztály 4.3.N táblázat szerinti kijelölését a következők figyelembevételével lehet végezni:

o A figyelembe vett szerkezeti osztály 1-gyel csökkenthető, ha a szerkezet tervezési élettartama

kisebb 50 évnél.

o Előírt minőségbiztosítással rendelkező üzemben előre gyártott szerkezetek esetén – tekintettel

a beton bedolgozásának megbízhatóbb körülményeire – a figyelembe vett szerkezeti osztály 1-gyel

csökkenthető.

o Ha az alkalmazott keverék összetételéből adódóan a beton áteresztőképessége a szokásosnál

kisebb, és ezt független vizsgálólaboratóriumban végzett vizsgálatok eredményei igazolják, akkor – a

megrendelő vagy annak képviselője engedélyével, a vizsgálati eredmények alapján – a figyelembe

vett szerkezeti osztály legfeljebb 2-vel csökkenthető.

o Az XA1…XA3 környezeti osztálynak kitett szerkezetek esetén a Cmin,dur értékét a környezet

agresszivitásának mértéke alapján egyedileg is fel lehet venni.

o A környezeti feltételeknek a 4.1. táblázatban szereplőnél részletesebb osztályozását, valamint az

XA1…XA3 környezeti osztállyal kapcsolatban a környezet agresszivitásának mértékére vonatkozó

határértékeket lásd az MSZ EN 206-1-ben.

MSZ 1992-1-1:2010,  NA3 Fejezet,   NA3.1.2 Bekezdés,   212. oldal
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(2)P A tapadási és a környezeti feltételeket egyaránt kielégítő Cmin értékek közül a nagyobbikat kell 

alkalmazni.

MSZ 1992-1-1:2010,  4.4.1.2 Fejezet,   (2)P Bekezdés,   48. oldal

Kiegészítő biztonsági paraméter – Cdur,
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a tapadási követelmény miatt szükséges minimális betonfedés

a környezeti feltételek miatt szükséges minimális betonfedés

kiegészítő biztonsági paraméter

a minimális betonfedés csökkentése korrózióálló acél alkalmazása esetén

a minimális betonfedés csökkentése kiegészítő védelem alkalmazása esetén
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(6) A betonfedést meg kell növelni a ΔCdur,γ kiegészítő biztonsági paraméterrel.

MEGJEGYZÉS: A ΔCdur,γ adott tagországban alkalmazandó értéke az ország nemzeti mellékletében

található meg. Az ajánlott érték 0 mm.

MSZ 1992-1-1:2010,  4.4.1.2 Fejezet,   (6) Bekezdés,   50. oldal

Kiegészítő biztonsági paraméter – Cdur,

0,  durC
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(2)P A tapadási és a környezeti feltételeket egyaránt kielégítő Cmin értékek közül a nagyobbikat kell 

alkalmazni.

MSZ 1992-1-1:2010,  4.4.1.2 Fejezet,   (2)P Bekezdés,   48. oldal

Minimális betonfedés csökkentése korrózióálló acél alkalmazásával – Cdur,st
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a tapadási követelmény miatt szükséges minimális betonfedés

a környezeti feltételek miatt szükséges minimális betonfedés

kiegészítő biztonsági paraméter

a minimális betonfedés csökkentése korrózióálló acél alkalmazása esetén

a minimális betonfedés csökkentése kiegészítő védelem alkalmazása esetén
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(7) Korrózióálló acélok vagy egyéb különleges intézkedések alkalmazása esetén a minimális

betonfedés csökkenthető a ΔCdur,st értékkel. Ilyen esetekben az összes vonatkozó anyagjellemzőre

gyakorolt hatást, beleértve a tapadást is, figyelembe kell venni.

MEGJEGYZÉS: A ΔCdur,st adott tagországban alkalmazandó értéke az ország nemzeti mellékletében 

található meg. További előírások hiányában az ajánlott érték 0 mm.

NA3.1.4.: Korrózióálló acélok alkalmazása esetén a ΔCdur,st értékét ΔCdur,st = 5 mm-re kell felvenni.

Egyéb különleges intézkedések esetén a ΔCdur,st > 0 mm értékek megalapozottságát független

laboratórium által végzett vizsgálatokkal kell igazolni.

MSZ 1992-1-1:2010,  4.4.1.2 Fejezet,   (7) Bekezdés,   50. oldal

Minimális betonfedés csökkentése korrózióálló acél alkalmazásával – Cdur,st

0,  stdurC

mm 5,  stdurC

MSZ 1992-1-1:2010,  4.4.1.2 Fejezet,   (7) Bekezdés,   50. oldal
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(2)P A tapadási és a környezeti feltételeket egyaránt kielégítő Cmin értékek közül a nagyobbikat kell 

alkalmazni.

MSZ 1992-1-1:2010,  4.4.1.2 Fejezet,   (2)P Bekezdés,   48. oldal

Minimális betonfedés csökkentése kiegészítő védelem alkalmazásával –Cdur,add



















mm10

max ,,,min,

min,

min adddurstdurdurdur

b

CCCC

C

C 

bCmin,

durCmin,

,durC

stdurC ,

adddurC ,

a tapadási követelmény miatt szükséges minimális betonfedés

a környezeti feltételek miatt szükséges minimális betonfedés

kiegészítő biztonsági paraméter

a minimális betonfedés csökkentése korrózióálló acél alkalmazása esetén

a minimális betonfedés csökkentése kiegészítő védelem alkalmazása esetén
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(8) Kiegészítő védelemmel (pl. bevonattal) ellátott beton esetén a minimális betonfedés csökkenthető a

ΔCdur,add értékkel.

MEGJEGYZÉS: A ΔCdur,add adott tagországban alkalmazandó értéke az ország nemzeti mellékletében

található meg. További előírások hiányában az ajánlott érték 0 mm.

NA3.1.5.: A értékét a kiegészítő védelem (pl. bevonat) mértékétől (pl. a bevonat típusától és

vastagságától) függően lehet felvenni, de értéke ne haladja meg a 20 mm-t. A ΔCdur,add > 0 mm értékek

megalapozottságát független laboratórium által végzett vizsgálatokkal kell igazolni.

MSZ 1992-1-1:2010,  4.4.1.2 Fejezet,   (8) Bekezdés,   50. oldal

Minimális betonfedés csökkentése kiegészítő védelem alkalmazásával –Cdur,add

0,  adddurC

mm 20mm 0 ,  stdurC

MSZ 1992-1-1:2010,  4.4.1.2 Fejezet,   (7) Bekezdés,   50. oldal
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(1)P A Cmin minimális betonfedést a következők miatt kell biztosítani:

o a tapadási erők biztonságos átadódása érdekében,

o az acél korrózióvédelme érdekében,

o a megfelelő tűzzel szembeni ellenállás érdekében,

MSZ 1992-1-1:2010,  4.4.1.2 Fejezet,   (1)P Bekezdés,   48. oldal

A méreteltérések figyelembe vétele tervezéskor – Cdev

devnom CCC  min

Tapadás

Acél korrózióvédelme

Tűzzel szembeni ellenállás

A méreteltérések 

tervezéskor történő 
figyelembe vétele
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(1)P A Cnom névleges betonfedés számításakor a minimális betonfedéshez Cmin a tervezés során hozzá

kell adni egy, a méreteltérések figyelembevételét jelentő értéket (ΔCdev). A szükséges minimális

betonfedést meg kell növelni a kedvezőtlen értelmű, még elfogadható méreteltérés abszolút értékével.

MEGJEGYZÉS: A ΔCdev adott tagországban alkalmazandó értéke az ország nemzeti mellékletében

található meg. Az ajánlott érték 10 mm.

MSZ 1992-1-1:2010,  4.4.1.3 Fejezet,   (1)P Bekezdés,   51. oldal

A méreteltérések figyelembe vétele tervezéskor – Cdev

mm 10 devC
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(1)P Bizonyos esetekben az elfogadható méreteltérés és ennek a tervezéskor figyelembe vett ΔCdev értéke

csökkenthető.

MEGJEGYZÉS: A ΔCdev ilyen esetekre vonatkozó csökkentésének adott tagországban alkalmazandó

értéke az ország nemzeti mellékletében található meg. Az ajánlott értékek a következők:

o ha a gyártáshoz olyan minőségbiztosítási rendszer kapcsolódik, mely a betonfedés mértékére

vonatkozó mérésekre is kiterjed, akkor a méreteltérések tervezésben való figyelembevételét jelentő

ΔCdev érték csökkenthető:

o ha biztosítható, hogy az ellenőrzést nagyon pontos mérőműszerekkel végzik és a nem megfelelő

elemeket leselejtezik (pl. előre gyártott elemek), akkor a méreteltérések tervezésben való

figyelembevételét jelentő ΔCdev érték csökkenthető:

MSZ 1992-1-1:2010,  4.4.1.3 Fejezet,   (1)P Bekezdés,   51. oldal

A méreteltérések figyelembe vétele tervezéskor – Cdev

mm 5mm 10  devC

mm 0mm 10  devC
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(4) Egyenetlen felületekre való betonozás esetén . tekintettel a nagyobb méreteltérésekre . a névleges

betonfedést a tervezés során növelni kell. A növekmény legyen összhangban az egyenetlenségből

származó felületi eltérésekkel, de a névleges betonfedés értéke előkészített talajra (a felületkiegyenlítést

is beleértve) való betonozás esetén legalább k1 mm,

közvetlenül a talajra való betonozás esetén legalább k2 mm.

Bármilyen felületi tulajdonság, mint pl. bordázott felület vagy mosott beton esetén a vasaláson mért

betonfedés mértékét szintén növelni kell a felületi egyenetlenség figyelembevétele érdekében.

MEGJEGYZÉS: A k1 és a k2 adott tagországban alkalmazandó értékei az ország nemzeti mellékletében

találhatók meg. Az ajánlott érték 40 mm és 75 mm.

NA3.2.3.: Egyenetlen felületre való betonozás esetén a következő értékeket kell alkalmazni:

k1 = Cmin + 15 mm; k2 = Cmin + 40 mm
MSZ 1992-1-1:2010,  4.4.1.3 Fejezet,   (4) Bekezdés,   51. oldal

A méreteltérések figyelembe vétele tervezéskor – Cdev

mm 40 devC

mm 75 devC

mm 15min  CCdev

mm 40min  CCdev

MSZ 1992-1-1:2010,  NA3 Fejezet,   NA3.2.3 Bekezdés,   213. oldal
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Példa a névleges betonfedés meghatározására (1)

Egy monolit vasbeton rúdszerkezet tervezése során a beton jele C30/37 – XC3 – 24 – S2 – MSZ 4798:2016. A

fővasalást Ø25-ös acélbetétekkel, a kengyeleket Ø10-es acélbetétekkel kívánjuk kialakítani. Határozzuk meg a

névleges betonfedés értékét, ha azt a tervező a kengyeleken értelmezi és adja meg!

mm 25min, bC a tapadási követelmény miatt szükséges minimális betonfedés a fővasaláson

mm 01min, bC a tapadási követelmény miatt szükséges minimális betonfedés a kengyelen

mm 52min, durC a környezeti hatások miatt szükséges minimális betonfedés

0,  durC

0,  stdurC

0,  adddurC

kiegészítő biztonsági paraméter

a minimális betonfedés csökkentése korrózióálló acél alkalmazása esetén

a minimális betonfedés csökkentése kiegészítő védelem alkalmazása esetén

a minimális betonfedés értékét a környezeti feltételek határozzák megmm 25min C

a méreteltéréseket tervezéskor figyelembe vevő tényezőmm 10 devC

a névleges betonfedés értéke kengyelen értelmezvemm 35min  devnom CCC

S4 az 50 év tervezési élettartamhoz tartozó szerkezeti osztály
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Példa a névleges betonfedés meghatározására (2)

Egy monolit vasbeton gerenda tervezése során a beton jele C20/25 – XC1 – 24 – F3 – MSZ 4798:2016. A

fővasalást Ø20-as acélbetétekkel, a kengyeleket Ø8-as acélbetétekkel kívánjuk kialakítani. Határozzuk meg a

névleges betonfedés értékét, ha azt a tervező a kengyeleken értelmezi és adja meg!

mm 20min, bC a tapadási követelmény miatt szükséges minimális betonfedés a fővasaláson

mm 8min, bC a tapadási követelmény miatt szükséges minimális betonfedés a kengyelen

mm 51min, durC a környezeti hatások miatt szükséges minimális betonfedés

0,  durC

0,  stdurC

0,  adddurC

kiegészítő biztonsági paraméter

a minimális betonfedés csökkentése korrózióálló acél alkalmazása esetén

a minimális betonfedés csökkentése kiegészítő védelem alkalmazása esetén

a minimális betonfedés értékét a környezeti feltételek határozzák megmm 15min C

a méreteltéréseket tervezéskor figyelembe vevő tényezőmm 10 devC

a névleges betonfedés értéke kengyelen értelmezvemm 25min  devnom CCC

S4 az 50 év tervezési élettartamhoz tartozó szerkezeti osztály
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Példa a névleges betonfedés meghatározására (3)

Egy monolit vasbeton lemez tervezése során a beton jele C25/30 – XC2 – 16 – F3 – MSZ 4798:2016. A főirányú

vasalást Ø12-es acélbetétekkel, a keresztirányú vasalást Ø10-es acélbetétekkel kívánjuk kialakítani. Határozzuk

meg a névleges betonfedés értékét!

mm 21min, bC a tapadási követelmény miatt szükséges minimális betonfedés a fővasaláson

mm 52min, durC a környezeti hatások miatt szükséges minimális betonfedés

0,  durC

0,  stdurC

0,  adddurC

kiegészítő biztonsági paraméter

a minimális betonfedés csökkentése korrózióálló acél alkalmazása esetén

a minimális betonfedés csökkentése kiegészítő védelem alkalmazása esetén

a minimális betonfedés értékét a környezeti feltételek határozzák megmm 25min C

a méreteltéréseket tervezéskor figyelembe vevő tényezőmm 10 devC

a névleges betonfedés értéke a főirányú vasaláson értelmezvemm 35min  devnom CCC

S4 az 50 év tervezési élettartamhoz tartozó szerkezeti osztály
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Példa a névleges betonfedés meghatározására (4)

Egy monolit vasbeton lemez tervezése során a beton jele C30/37 – XC1 – 16 – F3 – MSZ 4798:2016. A főirányú

vasalást Ø10-es acélbetétekkel, a keresztirányú vasalást Ø8-as acélbetétekkel kívánjuk kialakítani, továbbá a

szerkezet felületén kiegészítő védelem alkalmazására kerül sor. Határozzuk meg a névleges betonfedés értékét!

mm 01min, bC a tapadási követelmény miatt szükséges minimális betonfedés a fővasaláson

mm 51min, durC a környezeti hatások miatt szükséges minimális betonfedés

0,  durC

0,  stdurC

mm 5,  adddurC

kiegészítő biztonsági paraméter

a minimális betonfedés csökkentése korrózióálló acél alkalmazása esetén

mivel kiegészítő védelmet pl. bevonatot alkalmazunk, tervező ennek alapján 

ezt saját hatáskörben figyelembe veszi

a minimális betonfedés értékét a környezeti feltételek és a kiegésztő

védelem figyelembe vételével alakul (15 mm – 5 mm = 10 mm)

mm 10min C

a méreteltéréseket tervezéskor figyelembe vevő tényezőmm 10 devC

a névleges betonfedés értéke a főirányú vasaláson értelmezvemm 20min  devnom CCC

S4 az 50 év tervezési élettartamhoz tartozó szerkezeti osztály
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Példa a névleges betonfedés meghatározására (5)

Egy előre gyártott feszített vasbeton tartó tervezése során a beton jele C50/60 – XC2 – 8 – F3 – CEM I 52,5 – 100

év – MSZ 4798:2016. A feszítőbetétek Fp-100-as feszítőpászmák (névleges átmérő: 11,3 mm), a hosszirányú

feszített és nem feszített vasalást Ø10-es kengyelek fogják közre. Határozzuk meg a kengyelen értelmezett

betonfedés névleges értékét!

S4 az 50 év tervezési élettartamhoz tartozó szerkezeti osztály kiindulás!

S6 a 100 év tervezési élettartamhoz a szerkezeti osztályt növelni kell 2-vel!

S5 az alkalmazott C50/60-as szilárdsági osztály nagyobb, mint a környezeti

kitéti osztály miatt szükséges C25/30, továbbá meghaladja a C35/45-ös

szilárdsági osztályt, így a szerkezeti osztály tovább csökkenthető 1-

gyel!

S4 előírt minőségbiztosítással rendelkező üzemben előre gyártott

szerkezetek esetén – tekintettel a beton bedolgozásának megbízhatóbb

körülményeire – a figyelembe vett szerkezeti osztály 1-gyel még tovább

csökkenthető!
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Példa a névleges betonfedés meghatározására (5)

Egy előre gyártott feszített vasbeton tartó tervezése során a beton jele C50/60 – XC2 – 8 – F3 – CEM I 52,5 – 100

év – MSZ 4798:2016. A feszítőbetétek Fp-100-as feszítőpászmák (névleges átmérő: 11,3 mm), a hosszirányú

feszített és nem feszített vasalást Ø10-es kengyelek fogják közre. Határozzuk meg a kengyelen értelmezett

betonfedés névleges értékét!

mm 12min, bC a tapadási követelmény miatt szükséges minimális betonfedés a 

feszítőpászmán

mm 10min, bC a tapadási követelmény miatt szükséges minimális betonfedés a 

kengyelen

0,  durC

0,  stdurC

0,  adddurC

kiegészítő biztonsági paraméter

a minimális betonfedés csökkentése korrózióálló acél alkalmazása esetén

a minimális betonfedés csökkentése kiegészítő védelem alkalmazása esetén

mm 53min, durC a környezeti hatások miatt szükséges minimális betonfedés feszítőbetéten

mm 52min, durC a környezeti hatások miatt szükséges minimális betonfedés kengyelen
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Példa a névleges betonfedés meghatározására (5)

Egy előre gyártott feszített vasbeton tartó tervezése során a beton jele C50/60 – XC2 – 8 – F3 – CEM I 52,5 – 100

év – MSZ 4798:2016. A feszítőbetétek Fp-100-as feszítőpászmák (névleges átmérő: 11,3 mm), a hosszirányú

feszített és nem feszített vasalást Ø10-es kengyelek fogják közre. Határozzuk meg a kengyelen értelmezett

betonfedés névleges értékét!

a minimális betonfedés értékét a környezeti feltételek határozzák meg,

esetünkben a feszítőbetéteken és a kengyelen alkalmazható értékek

azonos eredményre vezetnek

mm 25min C

a gyártó nyilatkozata alapján az alkalmazott minőségbiztosítási

rendszer kiterjed a betonfedés mértékének mérésére, tervező ennek

alapján ezt saját hatáskörben figyelembe veszi

mm 5 devC

a névleges betonfedés értéke a kengyelen értelmezvemm 30min  devnom CCC
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Példa a névleges betonfedés meghatározására (6)

Egy mezőgazdasági célú előre gyártott vasbeton elem tervezése során a beton jele C45/55 – XC4 – XD2 – XA5(H)

– XV2(H) – 16 – F2 – CEM I 42,5 N-SR 0 – 25 év – MSZ 4798:2016. A szerkezet lemez jellegű elemekből épül fel,

melyben tervezetten a gyártó Ø6/150/150-es kétoldali korrózióálló hegesztett hálós vasalás mellett Ø8-as hossz-

és keresztirányú egyedi kiegészítő korrózióálló betéteket alkalmaz. Határozzuk meg a betonfedés névleges értékét!

S4 az 50 év tervezési élettartamhoz tartozó szerkezeti osztály kiindulás!

S3 a tervezési élettartam 30 év, ami kisebb 50 évnél, a szerkezeti osztály

1-gyel csökkenthető!

S2 az alkalmazott C45/55-ös szilárdsági osztály nagyobb, mint a környezeti

kitéti osztály miatt szükséges C35/45, továbbá meghaladja a C40/50-es

szilárdsági osztályt, így a szerkezeti osztály csökkenthető 1-gyel!

S1 előírt minőségbiztosítással rendelkező üzemben előre gyártott

szerkezetek esetén – tekintettel a beton bedolgozásának megbízhatóbb

körülményeire – a figyelembe vett szerkezeti osztály 1-gyel csökkenthető
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Példa a névleges betonfedés meghatározására (6)

mm 8min, bC a tapadási követelmény miatt szükséges minimális betonfedés a 

nagyobb átmérőjű acélbetéteken

0,  durC

mm 5,  stdurC

0,  adddurC

kiegészítő biztonsági paraméter

megbízó kérésére korrózióálló acélbetéteket alkalmazunk

a minimális betonfedés csökkentése kiegészítő védelem alkalmazása 

esetén

mm 25min, durC a környezeti hatások miatt szükséges minimális betonfedés

EMAKOM Komplex Mérnöki Iroda, 4481 Nyíregyháza-Sóstóhegy Jánoshegy Lakópark 7.                                  Dr. Kovács Imre PhD ® Minden jog fenntartva!

Egy mezőgazdasági célú előre gyártott vasbeton elem tervezése során a beton jele C45/55 – XC4 – XD2 – XA5(H)

– XV2(H) – 16 – F2 – CEM I 42,5 N-SR 0 – 25 év – MSZ 4798:2016. A szerkezet lemez jellegű elemekből épül fel,

melyben tervezetten a gyártó Ø6/150/150-es kétoldali korrózióálló hegesztett hálós vasalás mellett Ø8-as hossz-
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Példa a névleges betonfedés meghatározására (6)

a minimális betonfedés értékét a környezeti feltételek valamint a

korrózióálló acélbetét alkalmazása határozzák meg (25 mm – 5 mm = 20

mm)

mm 20min C

a gyártó nyilatkozata alapján az alkalmazott minőségbiztosítási

rendszer kiterjed a betonfedés mértékének mérésére, tervező ennek

alapján ezt saját hatáskörben figyelembe veszi

mm 5 devC

a névleges betonfedés értéke a beton felületéhez legközelebb eső 

nagyobb átmérőjű acélbetéten
mm 25min  devnom CCC
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A betonfedés biztosítása

https://www.thecivilengineering.com
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A betonfedés biztosítása

https://www.thecivilengineering.com
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A betonfedés biztosítása

https://www.indiamart.com
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A betonfedés biztosítása

https://ca.dhgate.com
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A betonfedés biztosítása

https://www.betterair.ca
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A betonfedés biztosítása

http://www.brickmachineprice.com
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A betonfedés biztosítása

https://www.justdial.com
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Köszönöm a figyelmet!

Vasbetonszerkezetek

10. Témakör
Betonfedés

Dr. Kovács Imre PhD
tanszékvezető főiskolai tanár

tartószerkezeti tervező

tartószerkezeti szakértő

tárgyelőadó

info@emakom.hu

+36 30 743 6865   

www.emakom.hu
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